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CERTIFICADO DE ENSAYO nº 221.Z.1908.730.ES.01 
 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 2016 horas de exposición s/n UNE EN 927-6 

 

COMPAÑIA 

VALENCIANA DE RECUBRIMIENTOS, S. A 

POLÍGONO IND. REVA, SECTOR 13, AV. DELS GREMIS 
46394 (VALENCIA) 
A-46030169 

 

PROCESO 

Proceso de acabado pigmentado transparente en base agua para revestimiento de 
madera en exterior, formado por los productos referenciados por el cliente como: 
 

 70023X Esfera Imprimación C Exterior 23X “color” 
 70029X Esfera Acabado Exterior 29X Tixo “grado de brillo” 

 

aplicados sobre madera de Pino Silvestre, (referencia AIDIMME 1804063-04 a 06). 
 

RESULTADO 

Ensayo Norma Muestra PINO SILVESTRE 

Brillo 

(diferencia) 

B 

UNE EN ISO 2813 
(20º) (60º) (85º) 

4,1  1,8 14,2  1,3 27,4  2,4 

Color 

(diferencia) 

E 

ISO 7724-2 

L* a* b* 

-9,3  1,2 0,4  0,1 -9,6  1,0 

E = 13,3  1,6 

Ampollas UNE EN ISO 4628-2 0 

Agrietamiento UNE EN ISO 4628-4 0 

Descamación UNE EN ISO 4628-5 0 

Enyesado UNE EN ISO 4628-6 0 

Crecimiento de hongos UNE EN ISO 4628-1 0 

Adherencia UNE EN ISO 2409 0 

 

(*) Resultados obtenidos para el proceso con imprimación 700237 Esfera Imprimación C Exterior 237 
Avellana y Acabado 700290 Esfera Acabado Exterior 290 Tixo MT. Los resultados para todas las muestras 
ensayadas, diferente color y diferente grado de brillo, están recopilados en el informe. 

 

VALORACIÓN Según los resultados obtenidos, correspondientes al informe de la muestra con referencia 1804063-04 a 06, y 
de los habitualmente obtenidos para este tipo de recubrimientos, se considera que, en general, el proceso de 
acabado transparente pigmentado, con los productos descritos en el inicio de este certificado, se comporta 
adecuadamente en el ensayo de ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL, según UNE EN ISO 927-6, no apareciendo 

ningún tipo de defecto que indique una degradación de la superficie ensayada. 
 

                                                                                              Paterna, 08 de Agosto de 2019 

 P.A. 

 
Dra. Rosa Mª Pérez Campos 
Responsable del Dpto. Materiales y Productos. 
AIDIMME 

  

 
Dra. Nuria Domínguez Mascarell 
Técnico del Dpto. de Materiales 
AIDIMME 

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME  (ref. 1804063-04 a 06). 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble. 
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